PROGRAMA E BIBLIOGRAFIA SUGERIDA PARA A PROVA ESCRITA DE CONHECIMENTOS
PROFISSIONAIS DO PROCESSO SELETIVO PARA O MAGISTERIO MILITAR NAVAL
(METALURGIA)

METALURGIA

ESTUDO E CONVERSAO DOS SISTEMAS DE MEDIDAS/METROLOGIA - Instrumentos de
Medidas e Calibres, Régua graduada, Paquimetro tipos e usos, Paquimetro Sistema Métrico com 10,20 e
50 Divisbes no nonio, Paquimetro Sistema Inglés fracionario e milesimal, Micrdmetros tipos e usos,
Micrémetro Sistema Métrico sem N6énio e com Noénio, Micrémetro Sistema Inglés Sem Nonio e Com
Nonio, Relogio Comparador, Gonidmetro.

SEGURANCA NO TRABALHO - Conceito, Comissao Interna de Prevencdo de Acidentes, Mapa de
Riscos, Equipamento de Protecéo Individual, Acidente de Trabalho, Normas de Seguranga no Trabalho.

DESENHO TECNICO - Introdugio ao Desenho Técnico, Instrumentos Utilizados, Tipos de Linhas,
Utilizacdo das Perspectivas Isométrica e Cavaleira, Utilizacdo da Projecdo Ortogonal, Dimensionamento
e Cotagem de pecas, Escalas, Recursos dos Cortes, Sinais Convencionais, Ajuste e Tolerancia
Dimensionais; Interpretacdo de Desenho em Conjunto, Caracteristicas e Qualidades desejaveis de um
Esboco.

TRANSFORMACOES METALURGICAS — Metalurgia (mineral, minério e metal, Propriedades
fisicas dos metais, Metais ferrosos e ndo ferrosos, e Ligas metélicas e suas aplicagdes). Siderurgia:
Aparelhos metalurgicos, Obtencédo do ferro gusa e dos ferros fundidos. Distincdo entre o ferro fundido e o
aco quanto as propriedades mecanicas. Aspectos que apresentam o ferro fundido e o ago. Controle e
ensaio dos produtos siderargicos. Defeitos durante a solidificacdo do aco. Alotropia do ago e do ferro
fundido. Diagrama de equilibrio ferro carbono. Transformacg6es na zona critica durante o resfriamento do
aco. Influencia do teor de carbono nos acos durante o esfriamento. Constituintes do aco quanto ao
esfriamento lento. Impurezas dos acos carbono. Classificacdo do aco e do ferro fundido de acordo com as
normas ABNT e DIN. Obtencéo e Classificacdo do aluminio. Obtencéo e Classificagdo do cobre.

TRATAMENTOS TERMICOS - Granulagdo grosseira, e Tratamento térmico do aco carbono:
Recozimento, Normalizacdo; Principios de tratamentos térmicos com resfriamento brusco, Témpera,
Revenido. Tratamento térmico com temperatura controlada. Constituintes dos acos temperados e
revenidos. Coalescimento. Acos rapidos. Tratamento para endurecimento superficial do aco, e Tipos de
cementacéo.

PROCESSOS DE FABRICACAO - Fundicdo; Forjamento; Laminacdo; Extrusdo; Trefilacdo; e
Estampagem.

FERRAMENTAS DE USO COMUM - Classificacdo e empregos dos diversos tipos de martelos e
macetes; Caracteristicas e empregos dos diversos tipos de alicates; Caracteristicas e empregos dos
diversos tipos de alicates; Classificacdo dos diversos tipos de chaves usadas nos trabalhos de mecanica;
Caracteristicas e emprego das morsas e grampos; Classificacdo das ferramentas de tracar, marcar e
transportar medidas; Emprego dos diversos pungdes; e Emprego de rebitadeira;

FERRAMENTAS DE CORTE - Emprego dos arcos de serras e identificacdo das laminas utilizadas;
Emprego das limas; Emprego das talhadeiras e ponteiras; Identificacdo e emprego dos machos e tarraxa;
Emprego e afiacdo das brocas; e Caracteristicas e emprego das cisalhas.

MAQUINAS-FERRAMENTAS - Tipos e emprego das serras elétricas; Precaucdes de seguranca na
utilizacdo das serras portateis. Tipos e emprego de furadeiras elétricas; Precaugdes de seguranca na



utilizacdo das furadeiras elétricas. Tipos e emprego de esmerilhadeiras; Precaucdes de seguranca de
esmerilhadeiras.

ENSAIOS NAO DESTRUTIVOS (END) - Tipos de ensaios néo destrutivos e suas finalidades; Grupos
basicos de teste; Ensaio visual; Importancia da iluminacdo nos ensaios nao destrutivos; Instrumentos
auxiliares empregados no ensaio visual; Vantagens e limitagdes do ensaio visual; e Precaucdes de
seguranca. Ensaios por liquido penetrante: Tipos de liquidos penetrantes, Classificacdo dos métodos de
ensaio quanto ao tipo de penetrante, Vantagens e limitagGes do ensaio por liquido penetrante. Ensaios por
particulas magnéticas: Caracteristicas do ensaio, Etapas para a execucdo do ensaio; Técnicas de
magnetizacdo; e Técnicas do ensaio. Descontinuidades de juntas soldadas: Tipos de descontinuidades, e
Causas provaveis das descontinuidades.

CALDEIRARIA - Conceito, Maquinas e Ferramentas Especificas, Tipos de Revestimentos das Chapas,
Tracado e Planificacdo dos Principais Sélidos Geométricos, Planificacdo de Pecas de Transicdo e
Intersecdo de Superficie, Operacdes com Maquinas e Ferramentas nos Trabalhos de Caldeiraria de
Chapas Finas, Principais Métodos, Técnicas de Otimizacdo do Material, Pegas de Formatos Conicos com
Secoes Circulares, Condutos de Ventilagdo com Derivacdo de Formato Similar ou Diferente.

SOLDAGEM E CORTE PELO PROCESSO OXIGAS - Processo de Soldagem a Géas, Equipamentos
Utilizados no Processo de Soldagem a Gas, Consumiveis, Precaucfes de Seguranca, Tipos de Chamas,
Soldagem por Fusdo, Brasagem, Processo Oxicorte em Materiais Ferrosos, Equipamentos Utilizados no
Oxicorte, Regulagem de Chama, Particularidades da Cabeca Cortadora, Tipos de Bicos, Regulagem de
Chamas para Corte.

SOLDAGEM PELO PROCESSO ELETRODO REVESTIDO - Processo de Soldagem Elétrica,
Magquinas de Solda Elétrica de Corrente Continua e Corrente Alternada, Acessorios Usados nas Maquinas
de Solda Elétrica, Nomenclatura dos Eletrodos, Regulagem dos Equipamentos de Solda Elétrica para
Operacédo de Soldagem, Seguranca na Soldagem, Preparacdo dos Equipamentos, Normas de Seguranca
para a Soldagem com Eletrodo Revestido, Posicdes de Soldagem.

SOLDAGEM PELO PROCESSO MIG/MAGI/TIG - Conjunto MIG/MAG, Acessorios do Conjunto,
Processo de Funcionamento do Conjunto, Consumiveis Utilizados no Processo MIG/MAG, Conservacao
e Manutencdo do Conjunto MIG/MAG, Soldagem pelo Processo MIG/MAG, Normas de Seguranca,
Soldagem pelo processo MIG, Posi¢Oes de Soldagem, Conjunto TIG, Processo de Funcionamento do
Conjunto TIG, Montagem do Conjunto TIG, Consumiveis no Processo TIG, Soldagem de metais pelo
processo TIG.

CONJUNTO DE CORTE PLASMA - Conjunto Corte Plasma, Acessorios do Conjunto de Corte
Plasma, Processo de Corte Plasma, Consumiveis do Processo Corte Plasma, Precaugdes de Seguranca,
Conservagao e Manutengé&o.

EDITOR GRAFICO (SISTEMA CAD 2D) - Introducio ao Sistema de CAD 2D, Comandos de
Construgédo 2D, Comandos de Edic¢do 2D, Comandos de Visualizagdo, Comandos de Dimensionamento.

SISTEMA CAD 3D - Construgdo 3D por Adicdo na Base, Constru¢do 3D por Adi¢do Revolucionada,
Construcédo 3D por Adicao por Varredura, Construgdo 3D por Adicdo por Loft, Construcdo 3D por Corte
Extrudado, Construcdo 3D por Corte Revolucionado, Construgdo 3D por Corte por Varredura,
Construcédo 3D por Corte por Loft, Comandos de Edi¢do em 3D, Utilizacdo de Texturas em Objetos em
3D.
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